






































































































































































































Figura No 28. Imagen excavación concluida Fase V 

4.11.5 Eliminación del desmonte 

Scooptram de 6 yd3
: Equipo de bajo perfil, trabaja con sistema de 

combustión Diesel, utilizado para carguío y limpieza de escombros 

producto de las voladuras de roca en interior túnel ó superficie, se 

desplaza sobre llantas denominado sistema track-less. 

Volquete: Equipo con motor de combustión Diesel equipado con 

una tolva de levante y bajada hidráulica de diferentes capacidades, 

realiza el transporte de material producto de excavaciones en 

grandes volúmenes. 

Carguío de escombros con el Scooptram: El proceso de carguío 

de desmonte hacia el volquete se realiza en la zona de cámara de 

carguío o plataforma adecuada para la maniobra de los equipos, 

los operadores, tanto del Volquete como del Scooptram, deben 

coordinar para la ubicación adecuada de los equipos para el 

proceso de carguío de desmonte. 
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4.12 SOSTENIMIENTO. CÁMARA DE CARGA 

Se tiene un análisis del área de influencia que va a ser afectado durante 

la excavación, este análisis se realiza para determinar el tipo de 

sostenimiento definitivo que se le ha de dar a la cámara de carga, para 

que el macizo rocoso quede estable después de la excavación. El 

sostenimiento se realizó con pernos de anclaje en forma sistemática, y 

Shotcrete vía húmeda de acuerdo a lo establecido en el proyecto de la 

Central Hidroeléctrica de Santa Teresa. 

4.12.1 Sostenimiento con pernos de anclaje 

Perno de anclaje.- Barra de acero entibado en el hormigón para 

sujetar, fijar o asegurar un elemento estructural. El empernado es 

un procedimiento constructivo que impide, atenúa o neutraliza el 

fenómeno de descompresión de la roca en tomo al túnel o 

excavación, evitando así la caída de rocas. La acción de los pernos 

debidamente situados en la periferia de la excavación, 

normalmente se emplea para consolidar los techos, aprovechando 

la resistencia natural que ofrece el arco. 

La fuerza con la que se tensiona la vara del perno sujeta la capa 

formando un bloque, también los estratos de roca débil pueden 

suspenderse por medio de pernos en materiales más resistentes, o 

varios planos diaclasados pueden empemarse formando una 

especie de grampa. El perno de anclaje se coloca en forma 

perpendicular al plano de las diaclasas, luego es entibado con 

lechada de cemento que rellena las fisuras de la roca para 

adherirlo y trabajar como soporte. 

Para la cámara de carga se utilizó como sostenimiento definitivo 

pernos de anclaje en forma sistemática, de 6ml x 32mm la cantidad 

de los mismos según diseño de construcción. 
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Figura No 31. Imagen pernos en frontón y canal central. 
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DISTRIBUCION DE PERNOS DE B.OOm EN 
ENTRADA DEL TUNEL DE CONDUCCION 

DETALLE 
ESC. 2 

Figura No 33. Imagen distribución de los pernos cámara de carga 

hacia túnel de conducción 

4.12.2 Sostenimiento con pernos de anclaje. Sistema Dywidag 

Consistirá en la perforación, colocación, tensado e inyección de los 

pernos de anclaje para soporte y sostenimiento del macizo rocoso. 

Se tienen registradas las siguientes necesidades en pernos con 

Sistema Dywidag (pernos mecánicos), específicamente ubicados 

solo en bóveda, según los planos de construcción: 

Cámara de carga: longitud 6 mi. 
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Figura No 34. Imagen del perno Dywidag. 

Figura No 35. Cuña de expansión para pernos tensionables 
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Figura No 36. Imagen de los pernos Dywidag con la cuña de 

expansión instalado 

4.13 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 

Una vez realizado el sostenimiento con shotcrete inicial o preventivo de 30 

mm de espesor o sostenimiento indicado por EL INGENIERO; el 

topógrafo determinara los puntos de ubicación mediante coordenadas, así 

mismo la inclinación radial, para la perforación de los taladros en los 

pernos de anclaje; de acuerdo a los diseños detallados en los planos. 

El topógrafo realizara la determinación de los puntos de perforación para 

los pernos de anclaje con pintura adecuada y de un color de fácil 

visibilidad. 
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4.13.1 Perforación 

Esta actividad se realiza con el Jumbo Electro Hidráulico, con 

barrenos de extensión, cumpliendo los procedimientos de 

perforación para dicho equipo; el diámetro de perforación de la 

broca es de 64 mm y uso de coupling con las barras de extensión 

para obtener la longitud requerida; manteniendo la longitud e 

inclinación del taladro a perforar de acuerdo al detalle indicado en 

los diseños de los planos. 

El Jumbo se deberá ubicar en una posición en la que el operador 

del equipo pueda tener una buena visibilidad del varillaje de 

perforación, se instalara iluminación necesaria en el área de 

perforación. 

Cuando el jumbo inicie la perforación, la canastilla del telehandler 

(si es necesario) se tendrá que retirar hasta una distancia mínima 

de 5 m. del brazo del jumbo. 

Para el proceso de perforación, se utilizaran los 2 brazos del 

jumbo; para lo cual, el primer brazo tendrá 1 barra, y el segundo 

brazo tendrá una mordaza con lo que fijara la barra de perforación 

del primer brazo dentro del taladro, el personal de apoyo en la 

canastilla del telehandler colocara la segunda barra de perforación 

en el primer brazo para llegar a la longitud de taladro requerida. 

Se utilizaran las llaves stillson (opcionalmente podría ser francesa) 

en el caso de que la barra se haya trabado o para aflojar la barra. 

En ningún momento las llaves se quedaran asegurándola barra 

cuando se inicie la rotación de la barra. 

Cuando los brazos del jumbo y/o canastilla estén elevados, ningún 

personal deberá transitar o permanecer debajo. 
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Al concluir la perforación de cada taladro para perno de anclaje, se 

realiza la limpieza del taladro con aire haciendo el sopleteo a 

presión de ser necesario. 

Figura No 37. Imagen perforación en bóveda para pernos Dywidag. 

4.13.2 Colocación 

El perno a colocar debe contar con las siguientes consideraciones. 

2 aditamentos: una manguera flexible de %"x0,30 m. colocada en la 

boca del taladro (servirá para inyectar la lechada de cemento), y 

otra manguera flexible de 3/8" hasta %" a todo el largo del perno 

(servirá para extraer el aire desplazado durante la inyección), 

ambas mangueras deben de sobresalir 0,20 m. de la boca del 

taladro. 

Cabe indicar que dichas mangueras servirán para el proceso de 

inyección de la lechada. 
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En el extremo del perno debe colocarse un elemento de sujeción 

denominado "Taco Expansor''. 

La platina de sujeción o placa de apoyo debe contar con dos 

orificios por donde atravesaran las mangueras arriba escritas. 
' 

La colocación del perno se realizara de manera manual y con 

supervisión permanente, con ayuda de 2 o 3 operarios y un 

Telehandler con canastilla; antes de izaje con el equipo, el perno se 

montara manualmente sobre la canastilla del Telehandler (con 

apoyo de 2 personas de piso), asegurando el perno a la canastilla 

con una soga de nylon en 2 puntos del mismo perno (soga nylon 

%" de 15 m. de longitud). 

El líder de la canastilla (uno de los operarios) indicara al operador 

del Telehandler los movimientos necesarios de la canastilla para 

ubicar el perno en el taladro, quien contara con un radio Handy. 

Para introducir el perno a través de la perforación, se utilizara un 

puntal metálico entre la cabeza del perno y la base de la canastilla, 

que permita el menor esfuerzo físico; en todo momento los 

trabajadores de la canastilla y/o en la cabina del Telehandler deben 

evitar posicionarse en la dirección del perno, en caso de caída del 

mismo debido a que aún no se realiza el pre-ajuste del perno 

(función de las escamas del taco expansivo). 

Para culminar la colocación del perno, y luego de haber realizado el 

apuntalamiento metálico, se procede a realizar el pre-ajuste del 

perno a fin de anclar las escamas del taco expansivo a la roca 

mediante la llave Stillson. 

Al retirar la canastilla del Telehandler, este será lateralmente o en 

dirección de la cabina. 
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Finalmente se procederá a colocar la platina y tuerca al perno sin 

recibir el ajuste definitivo. 

4.13.3 Tensado 

El tensado del perno se realizara de forma manual, con ayuda de 2 

a 3 operarios y un Telehandler con canastilla. Según los planos de 

construcción, se indica una solicitud del 20 % de fuerza sobre cada 

perno helicoidal instalado en bóveda. 

La fuerza sobre cada perno será aplicado mediante el uso de una 

gata hidráulica calibrada para tal fin. 

La aplicación con la gata hidráulica será realizada con la plancha y 

tuerca del perno previamente instalados. 

La aplicación de la fuerza terminara cuando se llegue al valor 

equivalente al 20% de solicitud. 

Posteriormente se ajustara la tuerca con una llave simple. 

Como se prevé aplicar esta fuerza a los pernos en bóveda, se 

contara con un equipo de izaje y canastilla, como el Telehandler, 

evitar posicionarse en dirección donde caería el perno. 

4.13.41nyección de lechada 

La inyección de lechada se realizara de manera manual, con ayuda 

de 2 o 3 operarios y un T elehandler con canastilla. 

Esta actividad se realiza con la maquina inyectora de mortero o 

bomba !echadora; siendo la lechada una mescla de cemento y 

agua con incorporación de aditivos retardadores y expansores, se 

mantendrá lo indicado en las especificaciones técnicas referidas a 
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la lechada. La inyección se realiza hasta que la se realiza hasta 

que la lechada sea expulsada por la parte exterior de la manguera 

flexible; en dicho momento se doblan los extremos y se amarra 

con alambre no 16 para evitar la salida de la lechada. 

Es importante indicar que la maquina inyectora se debe ubicar en 

el piso, y en ningún momento debajo de la canastilla del 

Telehandler. 

Debido a que el perno se encuentra pre-tensionado (elemento 

activo que se encuentra en trabajo), la lechada servirá para rellenar 

el taladro; por tanto, el momento de inyección no debe coincidir 

necesariamente con el fin del tensado, se puede dejar un lote de 

pernos pre-tensionados a fin de inyectar la lechada posteriormente. 

Se puede indicar que las cuatro actividades descritas: Perforación, 

Colocación, Tensado e inyección, son actividades productivas 

individuales, y los 2 equipos principales de trabajo como son el 

jumbo y el Telehandler deben tener una separación de 5 metros; 

además el jumbo solo interviene en la actividad de perforación, 

mientras que el Telehandler en las actividades Colocación, 

Tensado e Inyección. 

4.14 PERNOS INSTALADOS EN BÓVEDA. CÁMARA DE CARGA 

PERNOS CANTIDAD LONGITUD DIAMETRO 

SISTEMA 
567 und 6ml 32m m 

DYWIDAG 

4.15 SOSTENIMIENTO CON PERNOS HELICOIDALES 

El perno de anclaje se denomina a barras de acero helicoidales laminadas 

en caliente Grado 75, que se coloca en forma perpendicular al plano de 
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las diaclasas, luego es entibado con lechada de cemento que rellena las 

fisuras de la roca para adherirlo y trabajar como soporte. 

Para la cámara de carga se utilizó como sostenimiento definitivo pernos 

de anclaje en forma sistemática, de 6ml x 32mm la cantidad de los 

mismos según diseño de construcción. 
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Figura No 38. Imagen pernos de anclaje helicoidales de 6 y 2,5 mi. 
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Figura No 39. Imagen perforación de taladros para pernos 
helicoidales en hastiales 

Figura No 40. Imagen pernos instalados en hastial. 
Zona de banqueta 
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4.16 PERNOS INSTALADOS EN BÓVEDA Y HASTIALES. ZONA 

TRANSICIÓN Y CANAL CENTRAL 

PERNOS CANTIDAD LONGITUD DIAMETRO 

HELICOIDALES 
161 und 6ml 32mm 

EN BOVEDA 

PERNOS 

HELICOIDALES 84 und 6ml 32mm 

EN HASTIALES 

4.17 PERNOS INSTALADOS EN HASTIALES. CÁMARA DE CARGA 

PERNOS CANTIDAD LONGITUD DIAMETRO 

HELICOIDALES 
692 und 6ml 32m m 

EN HASTIALES 

4.18 PERNOS INSTALADOS EN FRONTÓN .ZONA CANAL CENTRAL Y 

TRANSICIÓN 

PERNOS CANTIDAD LONGITUD DIAMETRO 

HELICOIDALES EN 
18 und 6ml 32m m 

FRONTON 

4.19 PERNOS INSTALADOS EN FRONTÓN HACIA TÚNEL DE 

CONDUCCIÓN 

PERNOS CANTIDAD LONGITUD DIAMETRO 

HELICOIDALES EN 
59 und 6ml 32m m 

FRONTON 
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4.20 PERNOS INSTALADOS EN CANAL CENTRAL 

PERNOS CANTIDAD LONGITUD DIAMETRO 

HELICOIDALES 
54 und 2.5ml 25m m 

EN HASTIALES 

4.21 PERNOS INSTALADOS EN CÁMARA DE CARGA. ENTRADA A 

CONDUCCIÓN 

PERNOS CANTIDAD LONGITUD DIAMETRO 

HELICOIDALES 11 und Bml 32m m 

4.22 TOTAL DE PERNOS INSTALADOS EN CÁMARA DE CARGA 

CANTIDAD 
DIÁMETRO LONGITUD 

TOTAL 
PERNOS 

1014 und 6ml 32mm 
HELICOIDALES 

11 und Bml 32mm 

54 und 2,5ml 25mm 

PERNOS SISTEMA 
567 und 6ml 32mm 

DYWIDAG 

4.23 SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE. F'C=350 Kgr/m3 

Shotcrete.- El shotcrete o concreto lanzado es un material cohesivo y 

alcanza mayor resistencia que un concreto convencional, cuyos 

materiales componentes son: cemento, agregados, agua, aditivos y 

elementos de refuerzo, como fibras de acero, los cuales son aplicados 
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neumáticamente y compactados dinámicamente a alta velocidad sobre 

una superficie. 

El sostenimiento que se dio para cámara de carga fue de espesor variable 

de 1 O y 15 cm según diseño y ubicación del área. 

4.23.1 Materiales 

a) El Shotcrete está compuesto de cemento, agregados, agua, 

fibras de acero y microsílica y acelerantes de fragua, conforme 

se especifica a continuación. 

b) Cemento: El cemento y el agua cumplirán con los requisitos 

para obras de concreto, de las especificaciones técnicas. 

e) Microsílica: Para mejorar la resistencia del Shotcrete se ha 

previsto el uso de microsílica, la que se suministró en forma 

densificada, cumpliendo con los siguientes requerimientos, 

además de los indicados en la Norma SABS 1491 Parte 111: 

Fineza: El área superficial no será menor que 18 000 m2/kg 

Tamaño de partículas: 0,2 micrones en promedio 

Que pasa por la malla 325: Mayor que 99% 

Contenido de Si02: No menor que 92-94% 

Contenido de C: No mayor que el 5% 

Contenido total de álcalis: (Na20+K20) No mayor que 1 ,5% 

Una vez combinada con el cemento, el contenido total de álcalis no 

será mayor que 0,6%. 

La adición de microsílica se efectúa en porcentaje del peso del 

cemento, en el rango de 1 O a 15 por ciento. 
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Su inclusión, por lo general, elimina la necesidad de usar 

acelerantes para lograr alta resistencia a edades tempranas ( 1 a 3 

días), reduce las pérdidas por rebote y permite aplicar espesores 

de shotcrete en capas más gruesa$ en una sola pasada o 

aplicación. 

d) Fibras de acero: L~s fibras de acero cumplen con la Norma 

ASTM 820 tipo 1, con una resistencia última de 1 240 MPa. 

Las fibras son de 38 mm de longitud y su dosificación en peso 

no es inferior a 50 kg/m3
. Las fibras se añaden durante o 

después del batido de la mezcla. 

e) Agregados: Los agregados fueron tomados del río Vilcanota y 

cumplen con los límites de granulometría, como se indica a 

continuación. 

f) Acelerantes: En general, para las obras subterráneas no se 

permite el uso de acelerantes en la mezcla de Shotcrete 

reforzado con fibras de acero y microsílica, a menos que se 

requieran condiciones especiales para su uso. Dichas 

condiciones pueden darse cuando las filtraciones de agua hagan 

que se requiera de un fraguado muy rápido. 
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4.23.2 Límites de la granulometría del agregado para Shotcrete 

TAMANO DE LOS TAMICES 

(pulg, O N°) (mm) 
Porcentaje que Pasa (%) 

1/2" 12,00 100 

3/8" 10,00 90-100 

N°4 4,75 70-85 

N°8 2,40 50-70 

N°16 1,20 35-55 

N°30 0,60 20-35 

N°50 0,30 8-20 

N°100 0,15 2-10 

Cuadro No 22. Granulometría de agregado de shotcrete 
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4.23.3 Diseño de Shotcrete. Vía húmeda y vía seca 

DlSEÑO #01 Vía Seca [)JSEÑ0#02 Vía 1-lumeda DISEÑ0#03 Vla Humeda DISEÑO# 04 Vía Seca Und. 

cmseñoseco 
diseño ror~glda· 

r.n~ñoseco 
diseño oo:rreg~dn 

di!>B.ño seco 
diseño corregido 

di!>eñoseco 
diseño corregido 

por humedad V abs. por fr'JIUmedad ¡r atls. por humedad y abs. por humedad y abs. 

Cemento Yura T-1 383 ~SS 333 383 400 400 400 400 kg. 
Agua 185.8 19{).5 177.3 1S2.4 175 180 1SO 185 kg. 
Agregado 1553 1572 :1584 1694 1642 1652 1525 1535 kg. 
Slkament 3015 o o 4.08 1.66 7.66 7.66 o o kg. 
Sigunít L-50 Af 25.81 26.81 25.81 26.81 28 28 28 28 kg. 
Si ka Fiber lHO 45/35 r\IB(suelta} 50 50 o o o o 50 50 kg. 
Si ka Fiber CHO 65/35 NS(pegado) o o 50 50 50 50 o o kg. 
Sika Fume 30 30 30 30 30 30 30 30 kg. 
Bolsas de cemento m3 9 bolsas de cemento x M3 9 bolsas de cemento x M3 9.4 bolsa de cemento x M3 9.4 bolsa de cemento x M4 bolsas 

% de Síkament 306 0.00% 2.00% 2.00% 0.00% % 
% de Slgunit l-50 Af 7% 7% 7% 7% "' '~ 
Tiempo de fragua inicial n minutos 32minutos 

Tiempo de fragua fínal 1. hora y 15 minutos 2 horas y 47 minutos 

Reslstenclas a 8 horas 15.8kg/cm2 

Resistencias a 24 horas 116 kg/cm2 111.5 kg/cm2 119.6 kg/cm2 124kg/cm2 
Resistencias a 3 Días 295.6 kg/cm2 2.70 kg/cm2 281 kg/cm2 

Resistencias a 7 Olas 397kg/cm2 371 kg/cm2 400kg/cm2. 

Resistencias a 28 Olas 

Relación agua/cemento en seco 0.485 0.463 0.438 0.45 

Fecha de Muestreo 12 de enero 2012 12 de enero 2012 12 de enero 2012 12 de enero 2012 

Cuadro No 23. Diseño de shotcrete 

108 



4.23.4 Datos de los agregados 

Contenido de Humedad 0,60% 

% de Absorción 0,90% 

Peso Unitario de Agregado 1 812 kg/m;:s 

Peso Unitario del Shotcrete Vía 

Seca 2 223 kg/m3 

Peso Unitario del Shotcrete Vía 

Húmeda 2 365 kg/m3 

, 
Cuadro No 24. Caractenst1cas de agregado de shotcrete 

Figura No 41. Imagen de aplicación de Shotcrete en Fase 1 
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Figura No 42. Imagen aplicación de Shotcrete. Vía húmeda Fase V 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN 

Al ejecutar el túnel piloto en la cámara de carga de forma de baúl en la 

bóveda, tipo herraje en los hastiales y cóncavo en el piso se obtuvo una 

mejor distribución de las presiones evitando la descompresión del macizo 

rocoso en toda la longitud de la cámara de carga, instalando algun0s 

pernos puntuales en zonas críticas como en la formación de cuñas por la 

dirección y buzamiento de las fracturas. 

Se realizó la excavación con este tipo de sección para evitar el consumo 

excesivo de sostenimiento temporal de pernos y/o shotcrete, 

considerando que se realizara perforación y voladura de ensanche para 

llegar a la sección requerida según diseño de la cámara de carga. 
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El control minucioso del paralelismo, de la cantidad de explosivos usados 

en el perímetro, en toda la sección y la secuencia de salida para cada 

voladura fue muy importante para evitar dañar el macizo rocoso y generar 

sobre excavación. 

Figura N° 43. Fotografía de marcado de sección piloto Fase 1 Etapa 1 

5.2 SOSTENIMIENTO 

5.2.1 Resultados de instalación de pernos activos sistema Dywidag 

Los pernos instalados en la bóveda de la cámara de carga con 

sistema Dywidag, después de realizar el tensado actúan de forma 

inmediata ya que pasan por una prueba de arranque de 6 

toneladas para ver la efectividad del perno. 

La ventaja es un buen control en el proceso de excavación de la 

cámara de carga para evitar el consumo adicional de concreto en 

las obras civiles. 
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5.3 COSTOS DEL PROYECTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

SANTA TERESA 

En el Cuadro No 27. se muestra el cuadro de costos involucrados en el 

Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Santa Teresa en Urubamba -

Cuzco incluido el diseño y construcción de la cámara de carga 

subterránea, trabajo de investigación de la presente tesis. 

5.3.1 Costos de la cámara de carga 

En el siguiente cuadro se adjuntan los costos asociados al diseño y 

construcción de la cámara de carga. 
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PRESUPUESTO EN En2 
,-... ·. e- :'- , -:-, 2 MONEÓAS -- - - monedas-

P.UNITARIO TOTALES 

Ítem Descripción Unid. Metra do Parte Soles Parte Dólares Parte Soles Parte Dólares 

S/. US$ S/. US$ 

CAMARADE 
04.02 CARGA, cámara de 

válvulas, canal 

04.02.01 OBRAS 
SUBTERRANEAS 

04.02.01.01 Excavación 

04.02.01.01.01 
Excavación en roca 

m3 0,00 98,51 35,18 0,00 0,00 Tipo 1 

04.02.01.01.02 
Excavación en roca 

m3 18.328,00 101,28 36,17 1.856.174,36 662.919,41 Tipo2 

04.02.01.01.03 
Excavación en roca 

m3 0,00 108,67 38,81 0,00 0,00 Tipo 3 

04.02.01.01.04 
Excavación en roca 

m3 0,00 121,37 43,35 0,00 0,00 Tipo 4a 

04.02.01.01.05 
Excavación en roca 

m3 0,00 202,71 72,40 0,00 0,00 Tipo 4b 

04.02.01.01.06 Excavación en roca m3 0,00 281,96 100,70 0,00 0,00 
Tipo 5 

04.02.01.02 Sostenimiento 

Pernos de Anclaje 32 

04.02.01.02.01 
mm-L=6.00 m 

und 957,00 397,51 141,97 380.415,38 135.862,63 
(tensionados al 20%), 

lgalv o epox 
Revestimiento con 

04.02.01.01.02 Shotcrete e= 0.15 m, m3 802,00 759,40 271,21 609.037,50 217.513,39 
fe= 35 Mpa, sin fibra 

04.02.01.01.03 
Malla electrosoldada 

m2 2.910,00 22,10 7,89 64.306,00 22.966,43 1 00x1 00x4 mm 

04.02.01.01.04 
Cimbras de acero 

ton 0,00 9.793,07 3.497,53 0,00 0,00 
HEA 120 (19.9 kg/m) 

04.02.01.01.05 Planchas acanaladas m2 0,00 146,52 52,33 0,00 0,00 

04.02.01.03 Obras de concreto 

04.02.01.03.01 
Solera de concreto 

m3 1.078,00 401,86 143,52 433.200,16 154.714,34 
fc=25 Mpa 

04.02.01.03.02 
Concreto fe= 25 Mpa 
en muros 

m3 1.735,10 314,95 112,48 546.478,16 195.170,77 

04.02.01.03.03 
Encofrado de Vertical 

m2 1.396,30 33,94 12,12 47.386,46 16.923,74 1
(en tune!) 

04.02.01.03.04 
Acero corrugado Fy-

ton 241,00 2.247,82 802,79 541.725,27 193.473,31 
4200 kg/cm2 
Revestimiento con 

04.02.01.03.05 Shotcrete e= 0.20 m, m3 0,00 759,40 271,21 0,00 0,00 
fe= 35 Mr:>a, sin fibra 

04.02.01.03.06 
Malla de 1 00x1 00x4 

m2 0,00 22,10 7,89 0,00 0,00 
mm 

COSTO DIRECTO 4.478.723,28 1.599.544,03 

COSTO INDIRECTO 929.195,70 331.855,61 

SUBTOTAL 5.407.918,98 1.931.399,63 

Seguros, Fianzas, 
Impuestos, Riesgos y 1.026.170,58 366.489,49 
Utilidad 

TOTAL EN 2 Total sin IGV 6.434.089,56 2.297 .889,13 
MONEDAS= 

Cuadro N° 26. Costos asociados al diseño y construcción de la cámara de carga 
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5.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma de ejecución del proyecto del diseño y construcción de la 

Central Hidroeléctrica Santa Teresa en Urubamba para los años 2012, 

2013 y 2014. 

5.5 RESULTADOS FINALES - EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

Se muestran fotografías de la conclusión de la cámara de carga del 

proyecto de investigación. 

Figura N° 44. Imagen zona de canal central proceso de construcción muro 
de banqueta 
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Figura N° 45. Fotografía del perfil del corte de la excavación 

Figura N° 46. Fotografía de cámara de carga con compuertas concluidas 
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CONCLUSIONES 

Como conclusiones generales de la excavación de la cámara de carga se 

define lo siguiente: 

1. Los mapeos geomecánicos, determinan zonas donde se aplican los 

sostenimientos con prioridad. 

2. La caracterización geomecanica de la roca nos ayuda a continuar con un 

avance normal y darle un sostenimiento adecuado. 

3. Los sostenimientos definitivos que se aplicaron (shotcrete y pernos de 

anclaje), han asegurado satisfactoriamente la cámara de carga. 

4. Las características de la roca, permiten la fácil instalación de los pernos 

sistema Dywidag (pernos mecánicos) y su posterior inyección. 

5. Para el sellado del túnel de acceso se aplicará shotcrete ( 1 era capa de 5 

cm. y la 2da de 7 cm.) para la estabilidad del mismo. 

6. Concluida la construcción de la cámara de carga se hará una inspección 

final para identificar fisuras por tema de descompresión del macizo rocoso. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda el uso de un equipo robot shotcretero para disminuir el 

porcentaje de rebote a un máximo de 15 % y disminuir el tiempo de 

aplicación en un 66 %, con equipo manual Ocmer y/o Aliva la aplicación de 

3 m3 de shotcrete se realiza en 45 min y con equipo robot shotcretero la 

aplicación de 3 m3 se realiza en 15 min. 

2. La longitud de perforación de taladros en los frentes de trabajo deberá ser 

como máximo de 1 O pies, para evitar la sobre excavación y el golpe de 

impacto producto de la voladura. 

3. Se recomienda que concluida la excavación de cada fase se ejecute el 

sostenimiento adecuado para la estabilidad definitiva de la cámara de 

carga. 
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